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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 221217/20/TCH

Zleceniodawca Prébka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
RASTAR 2 SP. Z 0.0, SPOLKA KOMANDYTOWA Wegiel kamienny
STRAZACKA 2 Numer zlecenia: 34/TCH/20/21
41-807 ZABRZE Deklarowany opis prébki: Ekomiat pryzma 300 ton.
Metoda przygotowania prébki do analizy: PN-G-04502:2014
Prébka przygotowana przez pracownika J.S. Hamilton Poland
Sp. z 0.0. Jednostka Inspekcyjna
Rodzaj opakowania i zabezpieczenia: worek foliowy, plomba
nr -
Cel badania/przeznaczenie wykorzystania wynikéw:
okreslenie parametréw jakogciowych paliwa
Stan probki bez zastrzezen
Data przyjecia prabki: 12.05.2020
Data zakoriczenia badan: 13.05.2020 Zlecenie nr ZW nr 34/TCH/20/19-21 z dnia 12.05.2020
Data utworzenia sprawozdania: | 13.05.2020 Prbki odebrane przez pracownika J.5. Hamilton Poland Sp. z o.0.
Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik
* Wartosc opatowa PN-G-04513:1981
Wartos¢ opatowa w stanie roboczym kl/kg 26017
Wartosc opalowa w stanie analitycznym 1} kl/kg 27977
Wartos$é opalowa w stanie suchym v kl/kg 29214
* Wilgo¢ catkowita 1 PN-G-04511:1980 pkt 2.3; 2.3.2; 2.3.4 % 10,1
* Wilgoc w probce analitycznej PN-G-04560:19598 % 3,91
* Zawartosc popiolu PN-G-04560:1598
Zawartos¢ popiolu w stanie roboczym % 4,99
Zawartoéé popiotu w stanie analitycznym % 5,34
Zawartosc¢ popiolu w stanie suchym % 5,55
* Zawartosc siarki l PN-G-04584:2001
Siarka w stanie roboczym % 0,32
Siarka w stanie analitycznym =12 % 0,34
Siarka w stanie suchym % 0,36
* Zdolnos¢ spiekania wg Ragi 1) | PN-81/G-04518 = 0

1) Oznaczenie wedlug normy wycofanej ze zbioru PKN bez zastgpienia
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Autoryzowat: Ewa Surowiec, Ekspert ds. analiz, Pracownia Paliw Tychy mg,r wa Surowiec
Magdalena Knetki, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Paliw Tychy

Adres laboratorium: Tychy 43-100, Gozdzikdw 1

Wyniki odnosza sie wylacznie do badanych probek. Jesl nie okreélono Inaczej podana rozszerzona niepewnos¢ pomlaru zostala oszacowana dla wspnlczynnlka mzszerzenla k=21
poziomu ufnodci 95%. Nie uwzgledniona niepewnosci pobierania probek. Jesli nie okreélono inaczej podczas stwierdzania zgodnoéci 1.5. Hamilton Poland Sp.z o.0. stasuje zasade
prostej akceptacji wedlug wytycznych ILAC-GB:09/2019. Ninlejsze sprawozdanie nie moze by¢ powlielane w czedci bez pisemnej zgudyJ S. Hamifton Poland Sp. z 0.0.
Odpowiedzialnoé¢ J.5. Hamilton Poland Sp. z 0.0. jest ograniczona wylacznie do danych zawartych w jego oryglnale Usluga pntwierdzona nmiejszym sprawozdaniem podlega
Ogdlnym Warunkom Swiadczenia Ustug 1.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. zamieszczonym na stronie www.hamiiton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez zewnetrznego dostawce  Stronag 1 /1 Formularz PO-10/01a wyd. z dn. 20.01.2020
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1.S. HAMILTON POLAND Sp. Z 0.0. ° Fe |
ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00




